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Desde el descubrimiento de los nanotubos 

de carbono por Iijima en 1991 [1] hasta la       

formación de estructuras tubulares por medio de 

péptidos cortos como difenilalanina (FF) por 

Reches y Gazit [2], ha existido un creciente     

interés en la síntesis y caracterización de nanoes-

tructuras utilizando como base péptidos cortos 

como el mencionado anteriormente. Dentro de 

esta categoría podemos mencionar los nanoca-

bles, que proporcionan modelos para estudiar la 

relación de su dimensionalidad y tamaño con el 

transporte de electricidad y propiedades ópticas, 

entre otras [3].  

Los objetivos de este estudio fueron for-

mar nanotubos de péptido difenilalanina, para 

posteriormente ser utilizados como molde para 

la elaboración de nanocables de cobre, caracteri-

zando los cambios estructurales de los nanotu-

bos tanto antes como después del recubrimiento 

de cobre mediante el uso de técnicas microscó-

picas (TEM y SEM). 

Los resultados TEM y SEM indican la 

formación de estructuras nanotubulares con 

diámetro externo desde 100 nm a 5 μm y尀 un lar-

go que alcanza los cientos de micrómetros. La 

elaboración de nanocables de cobre se obtiene, 

en primer lugar, agregando iones de cobre sobre 

y dentro los nanotubos peptídicos, y posterior-

mente la adición de un agente reductor, como 

acido cítrico, que tiene la función de evitar la 

oxidación del péptido y entregar una mayor dis-

tribución de los nanocristales de cobre en los 

nanotubos de difenilalanina. Finalmente la hi-

drólisis de los nanotubos es realizada por medio 

de variaciones de pH (8 a 12) para lograr la rup-

tura del molde y dejar al descubierto los nanoca-

bles de cobre. La confirmación de la presencia 

de los nanocables metálicos se basa  en la 

visualización SEM y debido a que el diámetro 

de los nanocables es menor al diámetro interno 

de los nanotubos de difenilalanina utilizados 

como molde, lo que conlleva a la conclusión que 

los nanocristales metálicos se depositaron dentro 

la superficie de los nanotubos de FF donde se 

distribuyen uniformemente y así se forman na-

nocables de cobre. 
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Fig. 1 Micrografía de nanotubos de FF obtenidos por 

el autoensamblaje del mismo en agua. a) Imagen de 

nanotubos de FF. b) Imagen de nanocables de cobre 
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