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Los dendrimeros de poli(amidoamina)
PAMAM son una nueva clase de materiales
sintetizados por primera vez por D. Tomalia
et al. [1] Son moléculas altamente ramifi-
cadas, monodispersas y facilmente modifi-
cables en la superficie. Como resultado de
sus propiedades tnicas, los dendrimeros han
sido ampliamente utilizados en campos tales
como: quimica, fisica, biologia y medicina.
Recientemente, su aplicacion en el campo
medioambiental, especificamente en la reme-
diacién de metales pesados, se ha incre-
mentado en gran medida.

En este estudio, PAMAM de bajas
generaciones (0-3) fue inmovilizado en dos
superficies solidas: obleas de silicio y
celulosa, donde se evalu6 su capacidad para
eliminar metales pesados desde soluciones
acuosas. En primer lugar, la sintesis de
PAMAM se realiz6 siguiendo el proce-
dimiento descrito por Tomalia. La estructura
de estos dendrimeros fue confirmada por
espectroscopia FT-IR y ESI-MS. El PAMAM
soportado en silicio fue preparado por
funcionalizacién en la superficie mediante
reaccion con 3-glicidiloxipropil trimetoxi
silano (GOTS) y posterior unién covalente a
este derivado epdxido a través de los grupos
PAMAM-NH, residuales. La celulosa fue
modificada en el carbono 6 mediante
halogenaciéon y posterior unién de PAMAM.
Con estos sustratos se evalu6 la afinidad del
dendrimero por metales pesados tales como:
Cu(Il), Pb(I), Cd(I) y Zn(II) utilizando
espectroscopia de absorcién atomica para su

cuantificacion. Ademads se realizaron estudios
de caracterizaciéon del sustrato y se evalu6
propiedades importantes que afectan la
afinidad tales como el pH de la solucién, el
tiempo de contacto y el impacto en la
adsorcion al evaluar el metal solo o en una
mezcla de estos metales.

Los resultados obtenidos muestran que
el pH de trabajo 6ptimo es 7 y el tiempo de
contacto adecuado es de 4 horas. Ademas,
PAMAM posee afinidad por los iones estu-
diados en el siguiente orden: Cu(Il) > Pb(II)
> Zn(I) > Cd(II). Se demuestra también que
PAMAM de generacion O en celulosa es la
mejor opcion precio/rendimiento para esta
remocion y que la selectividad se mantiene
cuando se utiliza la mezcla de metales pero
disminuye el porcentaje de remocion.
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Fig. 1 Esquema de dendrimero PAMAM GO
soportado en celulosa.
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