198 Estudio tedrico y experimental de sistemas moleculares en superficies
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Un campo destacable en nanotecnologia
es la electronica molecular. Muestra de ello es
gue durante la segunda mitad del siglo XX el
desarrollo de las nuevas tecnologias ha ido
acompafiado de un aumento exponencial del
nimero de componentes incluidos en un mismo
dispositivo cada vez mas pequefio [1]. En un
trabajo pionero de A. Aviram y M. A. Ratner [2]
se demostrd que las moléculas individuales tie-
nen la capacidad de comportarse como disposi-
tivos electrénicos. Desde entonces, el transporte
a traves de moléculas ha recibido suma atencion.

En el presente trabajo se muestran los
avances en las distintas lineas de investigacion
del proyecto anillo n-nano. Este proyecto englo-
ba el estudio experimental y tedrico de sistemas
moleculares en superficie de diferentes peliculas
delgadas, nanohilos y nanoparticulas con el ob-
jetivo de estudiar la electrénica y espintronica
molecular. Uno de los principales retos consiste
en el descubrimiento de nuevos fendmenos
cuanticos de interés fundamental, tedrico y expe-
rimental asi como estudiar el transporte de estos
sistemas moleculares para el disefio de nanodis-
positivos electronicos. El principal reto cientifi-
co es entender la interaccidn entre las propieda-
des fisicas de la superficie y las propiedades
quimicas de las moléculas depositadas sobre la
misma. En concreto, se estudian varias propie-
dades fisicas: eléctricas, Opticas y dependientes
de spin. En este contexto se presenta la sintesis y
caracterizacion de estos sistemas mediante
AFM/STM, TEM, SEM y XPS entre otras (Fi-
gura 1) asi como los estudios teéricos comple-
mentarios.
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Fig. 1 (a) Imagen topografica en STM del 2-
thiopheneccmoid sobre Au. (b) Imagen aumentada de
(@), las flechas indican las distintas orientaciones de
los dominios moleculares. (c) Imagen de TEM de
nanotubos de pared maltiple (MWCNTSs) obtenidos a
partir de la mezcla alcanfor/alcohol por el método de
deposicion quimica en fase vapor asistida por aero-
sol AACVD. (d) Imagen aumentada de (c) de un CNT
crecido a partir de una particula de Ni [3].
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