142 Investigacién Dinamica y estatica de peliculas delgadas de Py con distintos
angulos de crecimiento oblicuo.
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En este trabajo se estudiaron las
propiedades magnéticas de sistemas de
monocapas de Py (N81Fel9), crecidas
por sputtering. Durante el depdsito, las
muestras fueron mantenidas inclinadas a
un angulo que variamos de ¢=0° a 70°.
Simultaneamente, se aplic6 un campo
magnético en el plano de las mismas en
una direccion perpendicular al eje facil de
anisotropia, el «cual para ©@#0 es
perpendicular a la direccion del flujo de
particulas. Las propiedades magnéticas se
estudiaron mediante resonancia ferro-
magnética (FMR) y magnetometria de
efecto Kerr (MOKE).

De las medidas de MOKE se obtuvo la
dependencia del campo coercitivo en
funciéon del angulo en el plano, el cual
muestra un comportamiento anémalo para
las muestras crecidas con un angulo de
inclinacién mayor a 60°. Esto no puede
ser explicado al aplicar el modelo para la
energia libre de wuna capa fina homo-
génea.

En cambio, del ajuste de campo de
resonancia en funcion del angulo azimutal
se obtienen la dependencia del campo de
anisotropia uniaxial y la direcciéon del
mismo para distintos angulos de creci-
miento de la misma. Esta direccion prefe-
rente del alineamiento de la magnetiza-
cion viene dado por la formacion de
terrazas que inducen una anisotropia de
forma. Posteriormente, se realiz6 un
estudio de las propiedades de monocapas
crecidas por deposito oblicuo sin condi-
ciones de anisotropia inducida. De las

medidas de MOKE se obtiene nueva-
mente un comportamiento anomalo del
campo coercitivo. De las mediciones de
FMR el ajuste de campo de resonancia en
funcion del angulo azimutal se obtiene la
dependencia del campo de anisotropia
uniaxial y de la direccion del mismo, para
muestras de alto angulo de depésito, lo
cual nos indica que el eje de anisotropia
del sistema se encuentra cercano a la
direccién perpendicular al flujo de
particulas del crecimiento oblicuo.

Fig 1. Deposicion oblicua con eje de anisotropia
inducida.
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