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Se sintetizaron nanoparticulas de ZnO
y ZnO:Ag mediante el método de sol-gel uti-
lizando PVA (alcohol polivinilico) como red
polimérica de soporte. Las muestras fueron
caracterizadas por difraccion de rayos X
(DRX), microscopia electronica de barrido
(MEB), espectroscopia vibracional (FTIR vy
RS), espectroscopia electrénica UV-visible y
fotoluminiscencia (FL). Se investigd la acti-
vidad fotocatalitica mediante la degradacidn
de azul de metileno (AM) frente a una fuente
luminica en el rango visible, en donde se sabe
gue la actividad fotocatalitica intrinseca de
las nanoparticulas de ZnO es considerada dé-
bil [1,2].

De acuerdo a los resultados obteni-
dos, y teniendo en cuenta que la actividad
fotocatalitica depende de la generacion del
par electrén-hueco, se ha tratado de correla-
cionar los estudios 6pticos y morfologicos
con estos resultados para entender el feno-
meno fotocatalitico a nanoescala.
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Fig.1 Espectros Raman de nanoparticulas de ZnO:Ag
con varios contenidos de plata. (Insertado) Espectro
Raman de nanoparticulas de ZnO.
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